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Prüfkörperübersicht

DIN 53504-S1

DIN 53504-S1A

DIN 53504-S2

DIN 53504-S3A

DIN 53504-S3

DIN 53504-R1

DIN 53504-R2

ISO 37 Typ 1

ISO 37 Typ 1A

ISO 37 Typ 2

ISO 37 Typ 3

ISO 37 Typ 4

2.0 x 25 x 115 mm

2.0 x 25 x 100 mm

2.0 x 12.5 x 75 mm

2.0 x 8.5 x 50 mm

1.0 x 6 x35 mm

Ø 52.6/44.6x4.0 (6.3) mm

Ø 44.6/36.6x4.0 (6.3) mm

2.0 x 25 x 115 mm

2.0 x 25 x 100 mm

2.0 x12.5 x 75 mm

2.0 x 8.5 x 50 mm

1.0 x 6 x 35 mm
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Prüfkörperübersicht

DIN EN ISO 527-2 Typ 1A

DIN EN ISO 527-2 Typ 1B

DIN EN ISO 527-2 Typ 1BA

DIN EN ISO 527-2 Typ 1BB

DIN EN ISO 527-2 Typ 5A

DIN EN ISO 527-2 Typ 5B

DIN EN ISO 527-3 Typ 5

DIN EN ISO 527-3 Typ 4

DIN EN ISO 1798 Typ 1

DIN EN ISO 1798 Typ 1A

4.0 x 20 x 150 mm

4.0 x 20 x 150 mm

>2.0 x 10 x 75 mm

>2.0 x 4 x 30 mm

>2.0 x 12.5 x 75 mm

>1.0 x 6 x 35 mm

<1.0 x 25 x 115 mm

<1.0 x 38 152 mm

>10 x 25 x 152 mm

>10 x 25 x 120 mm
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Prüfkörperübersicht

Weiterreißfestigkeit DIN ISO 34-1 

Tear resistance ASTM 

Weiterreißfesigkeit DIN VDE

B1 Streifenprobe

B2 Winkelprobe

B3 bogenförmige Probe

ASTM D624 Type A

ASTM D624 Type B

ASTM D624 Type C

ASTM D624 Type T

DIN VDE 282-10

2.0 x 15 x 100 mm

2.0 x 25 x 110 mm

2.0 x 31.7 x 100 mm

2.0 x 21.9 x 57.2 mm

2.0 x 25 x 110 mm

2.0 x 31.7 x 100 mm

2.0 x 15 x 150 mm

2.0 x 30 x 100 mm
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Prüfkörperübersicht

Dauerfestigkeitsprüfung ASTM

JIS-Prüfungen

ASTM D4482

JIS K6251 / 6301 Typ 2

JIS K6251 / 6301 Typ 3

6.35 x 12.5 x 78.74 mm

2.0 x 25 x 100 mm

2.0 x 25 x 100 mm
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Prüfkörperübersicht

Kreisproben

Formproben

Durchmesser 13
DIN ISO 815

Durchmesser 50

Rechteck 3.5x38

Ø13 x 6.3 mm

Ø50 x 2 mm

3.5 x 38 mm
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